CHARISMA® Classic

Descrierea produsului

Charisma Classic este un compozit microhibrid fotopolimerizabil, radio-opac (Microglass® Il). Acesta este indicat pentru restaurdrile dentare colorate, fixate adeziv. Compozitul
este adecvat pentru aplicatiile anterioare si posterioare.

Compozitie

Charisma Classic are la baza o matrice BIS-GMA si contine 61% umplutura in volum, cu 60% umplutura anorganica in volum si o dimensiune a particulelor de 0,005-10 pm.
o Fibra de sticla bariu aluminiu fluor ® Umplutura pre-polimerizata

Indicatii

* Restaurarea directa a cavitatilor din Clasele I-V (conform G.V. Black) ® Fatete compozite directe ® Corectii de forma a dintilor (adica, diasteme, defecte dentare congenitale
etc.) ® Imobilizarea dintilor mobilizati in urma traumatismelor sau din cauza afectiunilor periodontale ¢ Restaurarea dintilor primari  Reparatii ale lucrarilor din portelan,
compozit (in combinatie cu un sistem adecvat de reparatie)

Contraindicatii

Aplicare pe dentina in apropierea pulpei dintelui (la mai putin de 1 mm). A nu se utiliza in cazurile de alergii cunoscute fatd de oricare din constituentii compozitului Charisma
Classic. Utilizarea acestui produs este contraindicatd in cazul unei alergii cunoscute sau suspectate la compusii (met)acrilati.

Efecte secundare

in anumite cazuri, acest produs sau una din substantele sale componente poate cauza reactii de hipersensibilitate. Dacé se suspecteaza astfel de reactii, informatii privind
ingredientele se pot obtine de la producator.

Precautii:

* A se evita contactul cu pielea. Purtati manusi de protectie adecvate. Dacé produsul intré in contact cu pielea, spalati imediat i din abundentd cu apé si sapun. Poate cauza
sensibilizarea prin contactul cu pielea. Evitati contactul cu ochii. In cazul contactului cu ochii, clétiti imediat si minutios cu apa din abundenta si contactati oftalmologul.
« In cazul preparatiilor de cavitdti adanci, in proximitatea pulpei dentare sau la expunerea directa a pulpei dentare, inainte de aplicarea adezivului, protejati dentina sau

Instructiuni de utilizare

zona expusa local cu un liner de hidroxid de calciu, acoperit cu un ciment ionomer de sticld. » Nu utilizati materiale care contin eugenol in sau in jurul preparatiei cavitatii
de restaurat deoarece acestea pot interfera cu polimerizarea adecvata a compozitului Charisma Classic.  Inainte de prima utilizare, verificati vizual existenta defectelor.
Produsele deteriorate nu trebuie s fie utilizate. Compozitele se vor utiliza numai la temperatura camerei.

Mod de aplicare

Inainte de fixarea digii de cauciuc, selectati o nuantd sau o combinatie de nuante adecvata din ghidul de nuante Charisma Classic. Aceasta procedura este importantd deoa-
rece dintii isi vor schimba semnificativ culoarea in timpul deshidratarii. Dacé suprafata dentard care se trateaza nu este instrumentatd cu o piatra diamantata, freza de carbid,
frezd sau cu alte instrumente abrazive, inainte de fixarea restaurarii, suprafata se va curéta cu piatrd ponce sau cu o pasta de lustruire fara fluor. Pentru aplicarea, sculptarea si
modelarea clinicd a materialului, se recomanda un instrument de aplicare din plastic neadeziv, teflonat sau placat cu aur (cum ar fi, instrumentul Heraeus Kulzer Plasmacoat).
1. Pentru rezultate ideale, utilizati diga de cauciuc Ivory® (sau un produs similar) pentru a controla contaminarea cauzatd de umezeald, sénge si saliva.

2. Preparati cavitatea conform regulilor general acceptate pentru aplicarea clinica a compozitului. Apoi curdtati si uscati cavitatea.

Inainte de aplicarea materialului de restaurare Charisma Classic la preparatia cavitatii, pretratarea structurii dentare cu un adeziv adecvat pentru smalt/dentind este obligatorie
(de exemplu, GLUMA® Bondings de la Heraeus Kulzer). Asigurati-va ca nu rdmane produs in exces la nivelul unghiurilor interne ale cavitatii. Dupd tratarea cu adeziv, evitati
contaminarea cu saliva sau sange. Utilizarea unui material compozit fluid (de exemplu, CHARISMA® Flowables) permite crearea unei podele plane pentru cavitate si faciliteaza
adaptarea materialului de obturatie. Cand utilizati un strat de material fluid, aplicati-1 conform specificatiilor din instructiunile respective de utilizare si polimerizati-| separat.

. Aplicati material restaurator Charisma Classic in straturi subtiri (max. 2 mm) si adaptati-l cu atentie la suprafata dentara sau la peretii cavitdtii. In cazul discoloratiilor
severe ale bazei dintelui sau suprafetei care se restaureaza, poate fi necesara mai intai mascarea bazei printr-un strat subtire din una dintre nuantele de dentind opacé
Charisma Classic recomandate.

Pentru a evita transluciditatea prea mare si pentru a obtine un rezultat estetic ideal in cazul cavitatilor mari, din Clasa IV si al reconstructiilor dintilor anteriori, este necesara
utilizarea unei nuante opace de dentina Charisma Classic (max. 1 mm) in cele mai adénci straturi, care pot fi ulterior acoperite cu nuantele Charisma Classic universale,
daca este necesar.

Polimerizati compozitul Charisma Classic in straturi subtiri (max. 2 mm) conform tabelului de mai jos, utilizdnd o lampa de polimerizare QHT (cuart-halogen-tungsten)
sau o Iampa de polimerizare cu leduri, cum ar fi lampa de fotopolimerizare Heraeus Kulzer Translux® sau o altd lampa cu lumina albastra (cu lungime de unda de maxim
460 — 470 nm; iesire lumind la 1550 — 600 mW/cm?). in timpul polimerizarii, la suprafata se formeaza un strat inhibat care nu trebuie atins, contaminat sau indepartat in
timpul fazei de constructie a restaurarii. Acesta serveste drept conexiune chimicd pentru straturile de compozit addugate ulterior.
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Nuantele Charisma CIassm timpii de pollmerlzare recomandati si grosimile maxime ale straturilor in cazul lampilor de polimerizare Translux® sau al altor

Iampl de izare cu lumina alb:
[ Universale: AT, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2 [ 20s | 2mm |
| Opace: 0A2, 0A3, 0A3.5 | 40s | 1 mm |

Datele indicate sunt corecte conform cunostintelor noastre optime si se bazeazé pe rezultate testelor interne.
Notd: Lampile de fotopollmenzare pot avea o varlatle foarte mare de intensitate si iesire spectrala emisa. Tnainte de folosirea la un pacient, utilizatorul trebuie si consulte
producatorul lampii si sd verifice eficacitatea neclinica a acesteia.

7. Dupd reconstructia finald si terminarea fotopolimerizérii, compozitul Charisma Classic se poate finisa si lustrui imediat. Pentru finisajul grosier, utilizati freze diamantate.
Finisajul fin si forma se pot realiza cel mai bine cu pietre diamantate cu granulatie fina si freze de carbid cu caneluri multiple. Suprafetele proximale se pot finisa cu benzi
abrazive. Puteti realiza un lustru final inalt cu ajutorul varfurilor de lustruire flexibile din cauciuc siliconat, polipanturilor, discurilor sau al altor instrumente similare. Pastele
de lustruire compozite (de exemplu, pasta diamantata Signum® HP destinata numai utilizarii extraorale) pot fi aplicate cu ajutorul periilor de lustruire si al discurilor de
polisare mici, dacé se doreste.

Instructiuni

* Timpii de fotopolimerizare mentionati mai sus sunt timpii minimi recomandati, iar pentru a obtine o calitate de restaurare si proprietati fizice optime ale materialului,

acestia nu vor fi micsorati. ® Cand realizati restaurari mari sau care necesita o duratd de timp mai mare pentru finalizare, lumina data de lampa unitului dentar trebuie opritd

temporar sau orientaté in alta directie fata de zona de lucru, pentru a preveni polimerizarea prematura a compozitului.  Pentru a evita pierderile, dupa aplicarea materialului
din seringa, eliberati presiunea internd prin desurubarea pistonului un sfert de turd. ¢ Inchideti capacul seringii dupa fiecare utilizare.

Recomandare speciald

A se utiliza numai de catre stomatologi si numai pentru destinatia sa de utilizare.

Pastrare

A se feri de lumina directa a soarelui. A nu se pastra la temperaturi peste 25°C (77°F). A nu se utiliza materialul dupa data expirdrii. Vd rugam sa indicati numarul de lot si

data expirdrii in intreaga corespondentd referitoare la produs.

Data expirdrii @ si numérul de lot ketl: A se vedea nota de pe seringd / ambalaj. Actualizat: 2013-06

CHARISMA® Classic

Uriin Tanimi
Charisma Classic isikla polimerize olan, radyoopak bir mikrohibrit kompozittir (Microglass®ll). Adeziv dis rengi restorasyonlari icin endikedir. Anterior ve posterior uygulamalar
icin uygundur.

Kullanma talimati

Bilesimi
Charisma Classic BIS-GMA matriks esasli olup hacim olarak %61 dolgu maddesi, yine hacim olarak %60 inorganik dolgu maddesi igerir. Partikil boyutu 0,005-10 ym
arasindadir. » Baryum aliiminyum floriir cam ® On polimerizasyona tabi tutulmus dolgu maddesi

Endikasyonlar

 Sinif I-V kavitelerin dogrudan restorasyonu (G. V. Black siniflandirmasina gére) © Direkt kompozit veneer yapimi e Dislerde sekil bozukluklarinin diizeltiimesi (6rn. dias-
temalar, konjenital dis defektleri vs.)  Travma veya periodontal hastalik nedeniyle liikse olan dislerin splintienmesi e Siit dislerinin restorasyonu e Porselen ve kompozit
onarimi (uygun bir onarim sistemi ile birlikte)

Kontrendikasyonlar
Pulpaya yakin (1 mm’den az) dentine uygulanmasi. Su durumlarda kullanmayin: Charisma Classic’in herhangi bir bilesenine karsi bilinen bir alerji varsa. (Met)akrilat bilesen-
lerine karsi bilinen veya stiphelenilen alerji olmasi halinde bu diriiniin kullaniimas kontrendikedir.

Yan etkiler
Bu iiriin ya da onun bir bileseni 6zel durumlarda asin hassasiyete sebep olabilir. Siipheli durumlarda igindekiler hakkinda reticiden bilgi temin edilebilir.

Gnlemler:
o Cilt ile temasindan sakinin. Uygun koruma eldivenleri takin. Ciltle temas etmesi halinde derhal bol su ve sabun ile yikayin. Cilt ile temasinda alerji yapabilir. Gozlerle
temasindan sakinin. Gozlere temas etmesi halinde, derhal bol suyla iyice yikayin ve bir gz doktoruna bagvurun.  Derin kavite preparasyonlarinda pulpaya ¢ok yakin yer-

lerde veya pulpanin acilmis olmasi durumunda adezivi uygulamadan once dentine veya ekspoze bolgeye lokal kalsiyum hidroksit astar uygulanarak cam iyonomer simanla
kapatimalidir. » Restore edilen kavitelerde veya cevresinde djenol iceren materyaller kullaniimamalidir, ¢iinkii 6jenol Charisma Classic'in gerektidi gibi polimerize olmasini
ilir. o Ik kez ki once gorsel 1 gecirin. Hasarl tiriinler kullanilmamalidir. Kompozitler yalnizca oda sicakhiginda kullaniimalidir.

gefiey

Uygulama
Rubber dam’i yerlestirmeden énce Charisma Classic renk kilavuzundan uygun bir renk veya renk kombinasyonu secin. Disler kurudugu zaman renkleri 6nemli dlclide
dedisecedi icin, bu renk secim islemi dnemlidir. Tedavi edilecek dis yiizeyine elmas frez, karbid frez, frez veya bagka bir agindirici aletle islem yapiimayacaksa, restorasyonun

siireleri ve katman kalinliklar
2mm
1 mm |

Charisma Classic Renkleri: Translux® polimerizasyon iiniteleri veya diger mavi igik
| Universal: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2

| Opak: 0A2, 0A3, 0A3.5 |
Verilen bilgiler bilgimiz dahilinde dogru olup kurum ici test sonuglarina dayanmaktadr.
Not: Ik kaynaklar, isik siddeti ve yayilan ¢ikis spektrumu agisindan gok cesitlilik gosterebilir. Kullanici, hastada kullanmadan dnce itk kaynaginin etkinligini Gretici firma
ile kontrol etmeli ve klinik olmayan kullanim ile dogrulamalidir.

iiniteleri icin dnerilen
20sn
40 sn |

yerlestiriimesinden dnce yiizey ponza veya floriir icermeyen bir polisaj pati ile temizlenmelidir. Malzemenin klinik olarak yerlestirilmesi, diizeltilmesi ve iriimesinde
yapismayan plastik, teflon kapli veya altin kapl bir yerlestirme el aleti (drnegin Heraeus Kulzer Plasmocoat) kullaniimasi onerilir.

. Ideal sonuglar almak igin, nem, kan ve tiikiiriikle kontaminasyonu kontrol altina ailmak amaciyla Ivory® rubber dam (veya benzeri) kullanin.

Kaviteyi, klinik kompozit uygulamalari igin genel olarak kabul edilen kurallara gdre hazirlayin. Sonra kaviteyi temizleyin ve kurutun.

Charisma Classic restoratif materyali kavite preparasyonuna uygulanmadan énce, dis yapisinin uygun bir mine/dentin adezivi ile 6n isleme tabi tutulmasi zorunludur (6rn.
Heraeus Kulzer'in GLUMA® Bonding'’leri). Kavitenin kdselerinde fazla materyal kalmadigindan emin olun. Adeziv uygulandiktan sonra, salya veya kan ile kontaminasyonu
6nleyin. Akiskan kompozit malzeme kullanimi (6rn. CHARISMA® Akiskanlarr) puruzsuz bir kawte tabani olusturulmasina izin verir ve dolgu malzemesinin adapte olmasina
olanak saglar. Akiskan bir katmani ki da, onu ilgili uygun olarak uygulayin ve ayr olarak polimerize edin.

Charisma Classic restoratif materyalini ince katmanlar (maks. 2 mm) halinde uygulayin ve dis yiizeyine veya kavite duvarlarina dikkatli bir sekilde adapte edin. Restore
edilen diste veya yiizeyde agir derecede renk degisimi varsa, 6nce dnerilen Charisma Classic opak dentin renklerinden birini kullanarak bu renk degisimini maskelemek
gerekli olabilir.

Bilyik sinif IV kavitelerde ve anterior dig rekonstriiksiyonlarinda asir saydamiigi 6nlemek ve ideal estetik sonuglar elde etmek igin, en derindeki katmanlarda, gerekirse
daha sonra Uizeri tiniversal Charisma Classic renkleriyle kapatilacak bir Charisma Classic opak dentin renk (maks. 1 mm) kullaniimasi gereklidir.

Charisma Classic'i kabul edilebilir bir QHT (Quartz- Halogen Tungsten) veya LED polimerizasyon lambasi, 6rn. Heraeus Kulzer Translux®, ya da herhangi bir bagka mavi isik
{initesi (dalga boyu maksimumda 460-470 nm; g1k giicii 1550-600 mW/cm?) kullanarak ince katmanlar (maks. 2 mm) halinde, agagidaki tabloya uygun sekilde polimerize
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7.Son irme ve polimerizasyon islemi tamamlandiktan sonra Charisma Classic’in bitirme ve polisaj islemi hemen yapilabilir. Kaba bitirme iglemi icin elmas frezler
kullanin. Son bitirme ve sekillendirmede en iyi sonug, ince grenli elmas frezler ve ¢ok yivli karbid frezlerle alinir. Proksimal yiizeylerde bant zimparalar kullanilabilir. Son
parlatma islemi icin esnek, silikon lastik polisaj uclar, kaplar, diskler veya benzeri aletler kullanilarak uygun parlaklia ulasilabilir. Kompozit polisaj patlart (6rn. Signum®
HP diamond, yalnizca ekstraoral) istenirse, polisaj fircalari ve kiigik disklerle uygulanabilir.

Talimatlar

* Yukarida sozii edilen isikla polimerizasyon siireleri minimum sireler olup, optimum restorasyon kalitesine ulasilabilmesi ve malzemenin fiziksel 6zelliklerinin korunabilmesi
icin bu siirelerin kisaltiimamasi gerekir. ¢ Biiyiik restorasyonlarin yapiminda veya uzun islem siiresi gerektiren restorasyonlarda kompozitin erken polimerizasyonunu dnlemek
icin reflektor ya gecici olarak kapatiimali ya da calisma bélgesine gelmeyecek sekilde baska bir yone cevrilmelidir. ® Malzeme israfini onlemek icin malzemeyi sirngadan
uyguladiktan sonra pistonu ceyrek tur geri gevirerek i¢ basinci bosaltin. ® Her kullanim sonrasinda sirnganin kapagini kapatin.

Ozel dneri
Yalnizca dis hekimleri tarafindan ve amacina uygun olarak kullaniimalidir.
Saklama

Dogrudan giines 1sigindan koruyun. 25°C’yi (77°F) asan sicakliklarda
parti numarasini ve son kullanma tarihini belirtin.

Materyali son tarihinden sonra kullanmayin. Liitfen driinle ilgili tim yazismalarda

edin. Polimerizasyon sirasinda yiizeyde bir inhibisyon katmani olusur, r yapim bu dok kontamine ya
da kaldinimamasi gerekir. inhibisyon katmani daha sonra kompozit icin kimy bag islevi gorecektir.

CHARISMA® Classic

Onucauue NpoflyKTa

Charisma Classic — 370 CBETOOTBEPX/AAEMbI PEHTTEHOKOHTPACTHbIN MUKPOrMGPUAHBIA komnoauT (Microglass® Il). OH npeAHa3HaYeH ANs pecTaBpauyit ¢ ecTECTBEHHbIMM
OTTEHKAMV C are3nBHON (hukcauved. IToT MaTepuan NOAXOAUT ANS PecTaBpaLiM KaK NepesHuX, Tak i GOKOBbIX 3y60B.

CocraB

Charisma Classic cosgaq Ha 0cHoBe MaTpuubl BIS-GMA 1 conepxut npubnnautenbHo 61 % HanonHuTens no 06bemy, ¢ 60 % HeopraHM4eckoro HanosHMTENA o 0Gbemy 1
paamepom yacTiy, 0,005-10 MKM. ® Bapuit-aniomo-dTopuaHoe cTexno @ TENbHO NONMMEPU30BAHHbII HANONHUTENb

Mokasanuns

o psimas pectaspaums nonoctei knaccos |-V (no I. B. Bnaky) © Mpsmble KOMNO3UTHbIE BUHMPLI ® Koppekumst hopmbl 3y6bl (T. €. AMacTema, BPOXZEHHblE AeeKTbl
3y60B 1 T. N.) ® LLInHnpoBaHue 3y6oB, ocnabneHHbIX TPABMON UM NEpUOSOHTUTOM © PecTaspauysi MONOYHbIX 3yGOB ® PEMOHT Kepamuku, KOMMO3WTOB (B COYETAHUN C
COOTBETCTBYIOLLEIA CUCTEMO pecTaBpaLmn)

MpoTuBONOKa3aHus

HaHeceHne Ha AeHTUH 61M3Ko K mynbne (MeHee 1MM). He MCMonb3oBaTh NpU HANMMYMK U3BECTHON ANNEprui Ha KakoiA-nueo KoMnoHeHT Charisma Classic. MpumeHenne
JIaHHOTO MPOJYKTA MPOTVBOMOKA3aHO B CAly4ae M3BECTHOI WM MpeArnonaraeMoil anneprin Ha CoenHeHIs (MeT)akpunara.

MoGoyHble achdekTbl

B oTAenbHbIX CRyYasX AaHHbIA NPOAYKT WM OAMH U3 €ro KOMMOHEHTOB MOXET Bbi3bIBaTb PeaKLM rMNepyyBCTBUTENLHOCTA. [Py NOAO03PEHUN Ha TaKylo peakLmio MHGop-
MaLWIo 06 MHTPEAVEHTaX MOXKHO NONYYMTb Y NPOU3BOANTENS.

Mepbi NpefoCTOPOXHOCTH:

 V136eraiiTe nonaaaxus Ha Koxy. icnonbayiTe NoaxoasLLMe 3awmTHble nepyartku. Mpu ne Ha KOXy cmolite 6 KO/INYECTBOM BO/ibl C MbIJIOM.
Mpn KOHTaKTE C KOXEN BO3MOXKHA CEH W36eraitte nc B 1a3a. B cnyyae nonagaHus NpoaykTa B rasa HeMeAneHHo TLATENbHO NPOMOiTe rnasa
GONbLUMM KONMYECTBOM BOAbI 1 06PATUTECH K O(hTanbmonory. © Mpu NOAroToBKe ryGOKMX NOAOCTEN B HENOCPEACTBEHHON 6AN30CTY K NyJIbNe WK C OTKPLITBIMI yyacTKammn
nynbMbl Nepes HaHeceHnem aaresusa HeOﬁXOﬂMMD 3aNUTUTL JEHTUH U Nynibny noKanbHoON ﬂpDKJ’Ia}]KDI;I Ha 0CHOBE rmapokcmaa Kanbuus U nNoKpbiTb CTEKNONOHOMEPHBIM

MHCprKU,VISl no NpuMeHeHuto

oTBepxaeHMio Charisma Classic. ® lepes nepsbIM UCMONb30BaHMEM HEOGXOAVMO OCMOTPETb Ha MPeAMET MOBPEXAEHMI. 3anpeLaeTcs UCMob30BaTh NOBPEXAEHHbIE
NPOAYKTbI. KOMMO3UTbI CIIEAYET MCMONb30BATh TOMLKO MPY KOMHATHOI TEMMepaType.

Mpumenenne

C nomoLLbio LuKanbl 0TTeHKoB Charisma Classic noa6epuTe NOAXOASLLMIA OTTEHOK NN KOMOMHALWMIO OTTEHKOB A0 HANOXEHWS U30NIATOPA CAIOHbI. ITO BXKHO, MOCKONbKY
nocne BbiCYLIMBAHMSA LIBET 3y60B 3HAUUTENBHO M3MEHUTCS. ECN MOBEPXHOCTb 3y6a He TpebyeT 06patoTKY anMasHbIM KaMHeM, TBepAOCTIaBHbIM GOPOM, CBEPIOM Win
ZpYrAM a6paaviBHbIM UHCTPYMEHTOM, Nepef YCTAHOBKOM PEecTaBpauyil NOBEPXHOCTb CNEAYeT 04UCTUTL NEM30N UK He cofiepxallieit (hTopUAoB NoAMpyloLLeit NacTou.
Ins martepvana, hopmup " (hopMbI B KIMHUYECKMX YCNOBUSX PEKOMEHAYETCS UCNONb30BATH HENPUANNAIOLLMI NNACTUKOBBIA YCTAHOBOYHbIN
VHCTPYMEHT C Te(NOHOBbIM NOKPLITUEM UK C nosonorom (Hanpumep, Heraeus Kulzer Plasmacoat Instrument).

1. [Inl LOCTWKEHIS MAEANbHbIX PE3YJIETATOB MCTIONb3YiiTe U30NSTOP CAIOHbI IVOry® (i1 aHasor) B LIENsiX KOHTPONS KOHTaMUHALWMI BRAroii, KPOBbIO W CIIHOHOIA.

. MOAr0TOBLTE NONOCTb B COOTBETCTBUN C OGLLENPUHATLIMU NPABUAAMIA KIMHIYECKOTO NPUMEHEHUS KOMMO3UTOB. 3aTeM 04YUCTWUTE U BbICYLLUTE NOAOCTb.

Mepez BHeCEHWEM pecTaBpaLyoHHoro MaTepuana Charisma Classic B nonocTb, 06513aTebHO 0MKHa GbITb BbINOSHEHA 06paboTka CTPYKTYpbI 3y6a HafnexaLmm aarean-
BOM ANst aManu/aeHTuHa (Hanpumep, GLUMA® npoussopcTa Heraeus Kulzer). MpocneauTe, 4To6bl B yriiax noaocTyt He 0CTanoch M3nuLLKoB. Mocne 06paboTku afre3nsom
n3beraiiTe 3arpsi3HEHs CIIOHON UK KPOBBHO. Mcnonb3oBaHmue TeKYYero KOMMNO3UTHOr0 MaTepuana (Hanpumep, Tekyuux matepuanos CHARISMA®) no3sonsieT co3arb
MOJIOCTb C [IaKIM OCHOBAHWEM V1 06NIErYaeT HaHeceH e 3anoNHsIoLLEero Matepuana. Mpu UCTIoNb30BaHNN C/IOSi TEKY4YEro MaTepuana HaHOCUTE ero B COIACHO CreLi-
MUKALWAM, NPUBEAEHHBIM B COOTBETCTBYIOLLVX MHCTPYKLMAIX N0 MPUMEHEHIO, M OTBEPXKAANTE OTAENBHO.

HaHocuTe pecTaspauyorHblit Matepuan Charisma Classic TOHKUMM COSMU (MaKCUMYM 2 MM) 1 TLLATENbHO Mpur iTe K 3y6HOI W M CTEHKaM 1osio-
CTI. B cnyyae 3HaYMTENBHOMO U3MEHEHNS LIBETa HIDKENeXallvx TKaHelt 3y6a uin BOCCTaHaBMBAEMOi NOBEPXHOCTH MOXET NOTPe6oBaTLCA NpeaBapuTeNbHas Macku-
POBKA TOHKMM CNIOEM OJHOMO U3 PEKOMEHAYEMbIX OTTEHKOB HEMPO3payHoro AeHTuHa Charisma Classic.

Y706b! 36EXATh YPE3MEPHOII MPO3PAYHOCTI 1 AOCTUYb UAEATTLHOrO 3CTETMHECKOrO Pe3ysibTaTa B Cly4ae GoMbLuiX nonocTeii kinacca IV v pecTaBpalyy nepesHux 3y6os,
Heo6X0AMMO MCMOoNb30BaTh YHUBEPCANbHbINA HENPO3payHbli AeHTUH Charisma Classic (Makcumym 1MM) B cambliX ryGOKMX COSIX, KOTOPbIA 3aTeM Npi HEOGXOANMOCTY
MOXXHO NOKPbITb YHUBEPCANIbHBIMM OTTEHKaMK Charisma Classic.

Monumepuayitte Charisma Classic TOHKUMM CROSIMM (MAKCUMYM 2 MM) B COOTBETCTBMN C NPUBEAEHHON HIDKE TaBMLEl Npy nomoLLy cooTBeTCTBYoLero QHT (kBapu-
ranoreH-ofb(hpamMoBOro) Un CBETOANOAHOIO (hoTononumepusaTtopa, Hanpumep, Heraeus Kulzer Translux® uaw nio6oro Apyroro thoTonoaMMepusaTopa ¢ CUHUM cae-
TOUALTPOM (4AMHA BOHBI Makc. 460—470Hm; caeTootaada 1550600 MBT/cm?). Bo Bpems momuMepusaLyin Ha noBepXHOCTM 0GPA3YETCs MHTMGUPOBAHHBIM CIOM,
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Son tarihi & ve parti numarasi [or : Sinnga/ambalaj iizerindeki kayda bakin.
Revizyon tarihi: 2013-06
06€creunBaeT XMMUYECKYIO CBS3b CO CAEAYHOLMMM J0C crosivu Ta.
Drrenxu Charisma Classic: Bpems ot n cnoes ans Translux® n apyrux
TOPOB C CUHUM i
| Yhusepcanshbiit: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3,C2 [ 20¢ [ 2 MM |
| Henpospatbiii: 0A2, 0A3, 0A3.5 | 40¢ | 1 MM |

JlaHHble NPUBEAEHbI Ha OCHOBAHWM JIOCTYMHbIX HAM JaHHbIX 1 PE3YNILTATOB BHYTPEHHUX UCMbITAHNIA.
TpumMeyanie: MHTEHCUBHOCTb U3NY4eHNs 1 M3Ty4aeMblil Ha BbIXOAE CMIEKTP (DOTOMONMMEPU3ATOPOB MOTYT 3HAYMTENBHO Pa3nyaThes. 10Nb30BaTeNb AOMKEH CBEPUTLCS
¢ MHcopmavvei Tens LpUI TOpa 1 Y6eAUTLCS B ero 3HEKTUBHOCTY B HEKIMHUYECKIX YCIIOBUSIX NEPE; MCTIONb30BaHNEM /1Sl MALMEHTA.
7.Mo HUAN MOXHO ) BbIMO/IHUTL OKOHYATENbHYIO OTAENKY W nonuposky Charisma Classic. [ina rpyﬁom 06paboTki
Mcnonbsymca anmasHble 60pbl. TDHKaH 06pagoTKa i KOpPeKiMs hopMbl J1y4LIE BCEro JOCTUTAIOTCA NPM MOMOLLM MEIKO3EPHUCTIX A/IMA3HBIX KAMHEM W MHOTOKa-
HaBOYHBIX Ti Ix Gopos. Mp Hble NOBEPXHOCT MOXHO 06pabaTbiBaTb aGpasiBHbLIMI NONOCKAMM. [L1si TOHKOI OKOHYATENbHOI MONMPOBKI MOXHO
1C0Mb30BaTh MMGKWE CUINKOHOBbIE unmqwm, YaLuku, avcku v . n. Mpu MOXHO 0BaTh ITHbIE nacTbl TONbKO
Signum® HP Ansi npuMeHeHust BHE POTOBOI MOMOCTH) B COYETAHMN C NOAMPYIOLLMMIA LUETKAMM 1 ManeHbKUMIA NONNPOBANIbHBIMI Kpyramu.
WncTpykumn
o

BbILLIE BPEMS )BAHHbIM, 11 [I1151 IOCTVKEHNS OMTVIMANLHOrO Ka4YecTBa PecTaBpaLivv 1 (OU3N4eCKyX CBOMCTB MaTepuana oHo
He JIJDKHO YMeHbLUATLCS. © TPy CO3AaHMN KPYMHbIX PECTABPALVI 1 NPY NPO/OIIKMTENbHOI PaGoTe BEPXHUI CBET CNIEAYET BPEMEHHO OTKIK4ATb WM HaNPaBsTh B CTOPOHY OT
06pabaTbiBaEMOro y4acTka, YTo6bl NPEAOTBPATUTb NPEXAEBPEMEHHOE OTBEPXAEHNE KOMMO3MTA. ® YT0ObI N30EXaTb HEHYXKHOrO pacxoaa, nocne nony4eHnst TneGyemoro Konmye-
CTBa MaTepuaa 13 WNpULA CHI3TE BHYTPEHHE AABNIEHME B LUMPILIE, OTBEPHYB MOPLLEHb HA YETBEPTb 060POTA. ® 3aKPLIBAVTE LUMPHLL KPLILLIKO/ NOCAE KO0 UCMONb30BaHNS.
Oco6as pekomeHaaums

TonbKo ANst NCMONb30BaHS CTOMATONOraMin M TOJIbKO M0 Ha3HAYeHMIo.

Xpanenve

He noagepratb BO3AEACTBUIO MPSAMbIX COSTHEYHBIX Iy4eil. XpaHUTb Npu Temnepatype He Bbiwe 25 °C (77 °F). He ucnonb3osatb Matepuan nocne UCTEYEHUst CPOKa FOAHOCTHA.
YkasblBaitTe HOMep NapTuy 11 AATy UCTEYEHNs CPOKA FORHOCTY BO BCEt KOPPECTIOHAEHLIN, KACaIOLLECs MPOAYKTa.

LieMeHTOM. eHe iiTe MaTepuanbl, 3BrEHO, B PECTABPUPYEMbIX NONOCTSX AW BOKPYT HYIX, MOCKOIbKY 3T0 BELLECTBO MOXKET NOMELLATb

K KOTOPOMY HE CIEAYET NPUKacaTbCs U KOTOPbI HE OMKEH KOHTAMUHUPOBATLCS NN YAANATLCS BO BPEMs (hasbl 15 PeCT ro Matepuana, OH
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CHARISMA"® Classic & FE CO

=

Charisma Classic 2 —fXE{L EHENBMESEESHE Microglass®ll), ZMELERATHEBEMIBE , HEEXRATEFE, ZMHTHTRIFN
A 'z °

R

Charisma Classic E&MEINERANE A-NPERBBREKE ME (BIS-GMA) , ER EHEARH 61% , HhEHER S 60% , EFRHERN
0,005-10pm, « SNERFALYIKE - MR SEH

5B BRI

<3 -V RB R ERETEEE (GV.Black 93 ) - EAMBEREEE « FHESEE (HIM: FRAKESA , ERETFARETRE ) - ERTA

KATHAF ( BT T SRS B TERE, - NATHTHEE - AR L T,

B
FEATHREFARL (FEREENT 1mm) o
FEROEHE ) .

B RT3 Charisma Classic # B PEMESIBNEE. TEAT (FE ) AFEBRIHE (2

B4R
AFERRARRERD SRS B, MERE , AMHEELIRIEXA @RS R,
P ¢

CBREMEE. RENAMMEANEY FE. 0A”RERKER  WDAERABEKNRSEEEMEE., SEKERTHR, BRE
FARRER, MNASF=f S ARERA ARG , BN GE A KRB KX REPHATHRE L , HRRBNEL, - EXNEMRBTEBER NG , IEHMERE
HWERT , BEERBIALEREAMEER TR TR , TGS, - BUEERE , FTEERRNSRAERMS T SRS 0

ik

ELREE A, 5% Charisma Classic % ALL@AR ( TkEE —BRRESGR ) WATEAESMRNGERHTIERE, X—[EXEE , K
NAGRRTEOEFLREVIYE, ZEBEN  NFAALENAEH , ALEHREMWMERMLE , WECLRFTARTETHAT MK
WY BFREHITEE. NZESMERTRE  BAMBRN , BUERAIEEMIEERHAN A LSRN , RESWTERM (Him
Heraeus Kulzer Plasmacoat Instrument ) o

1. RRBBBEE AR | WA vory® MEFE (RRL=R ) BEBEES, MK, ERENRXTH,

2 RIBEA M E S M RIGRE RN TR RS, X HI&ERNEREITEEN TR,

3. fEfE M Charisma Classic & & #1813 58 Bk % B S B3 1T IR 88 , LKA 2 EBH T HR/SF AR S HIX FE#THALE (40, Heraeus Kulzer
#) GLUMA® Bondings ) » AAERET ANMALES SHENES, FE—DLHELE  WXTHAERANMESR, £RELAHRDE
S 4PR/HRE ( 5120 CHARISMA® Flowables ) Al REEE IR , e B IR EEM K. UAHADEAHMEN | BFRERADHRNER
FERAYE R RANE(CIRED FFHT.

BURAPERHE (BALEEETEY 2mm ) 3#17T Charisma Classic &M RIFTE |, REN AR MORH T FERARTAEL, 3
FrREAGNFERSE , BEERT —ERENEETERFT AR EZEM Charisma Classic # R AR EESER,

ERERRAL IV R TRE S W TR | ﬁ]ﬁﬁ&?ﬁkﬁkééﬂ?)ﬁﬁﬁ#tﬂﬁ*ﬁﬁ’li—?*&i AEAEETERTFAREEN
Charisma Classic # ¥ TRE®RM ( RABEETEE 1mm ) , RSB Charisma Classic #EHEE

RIETH , NEBRE Charisma Classic #¥H (MABETEE 2mm ) k2 RE , BWEASENRE lﬁi %EXTZE LED E{LAT ( flan Heraeus
Kulzer Translux® ) SR RIS RAT ( & AIRKA 460-470nm , F B H A 1550 600 MW/cm? ) BT HRERE, AMRREN , FUAR, SRR
BRERENIDHE (HREELMR ) . DHRESETRESHBMNELRMG LEEAMREEE L EEREER,

Charisma Classic #BHHL B4R : 5 Translux® B {LXT =5 5L A X6 LT P IC IR A9 6 R it B RUB A SR A RHEE o
JEF B A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2 205
TEHA : 0A2, 0A3,0A3.5 40s

~

o

o

2 mm |
1 mm |

7. %E Charisma Classic & #RIERBELHRAE , TN EMTRASBSREANMN . TEASAESN REMRRTRERSEE. TEAGEAR
BHNSRAEHREENBESNESEHNREMRRTRATSMERE | LUABREBERR, TEAADERIYTFEBEEOTEE
HTRABE, TEASERENESRBRINES . WXL, BARNLCBANREGERTRLMN. NEFE , THARR M LRSS
A EHREER (Fl Signum® HP diamond , BXPRF OAMER ) o

L]
LR E LA E o WA B AR RAERT ], NEUSREMSERRH EREMRA DR | SFRREPFIME LR E. WRANTEHTHE
Hrt, BTRIEMENARE , BXMFROOTHNTIT | UTUTHRE  SERAN TIERYERS  SHEANEREE, HBERR S

FEMRLESREE , BRI REDNR FER 1/4 BUREISHENDED. SREATE , BEAEMEISSRESES
RRIMW

FRREFERTEIINEERT.

#F

BRIAXES. FHEBETEET 25°C (77°H. TEEASAME. MTHRERNR , FEHEMMLSHRRAM,

R 8 LS o S0 FTEARLES R/ DR LIIRIR,

R EREMRAEIE Charisma Classic HAH R ESB b, - %JJ/M‘EFﬁ 8l /ﬁﬁﬁf*ﬁ%éﬁﬁo WEFRERE , WFBER. 648 KBRMRTNRERRE , ERABETLER, =
RAEZRAE T EA. EE  EHUATH R RBEARE T B E R, X BERTERRE | BEET £ B 08 | BRS8NSR, AT B #3: 2013-06
CHARISMA® CI ° BAR. A4S NBSSES AESHA DI AIR. SEHZS 20 M2 ALE6H0F & LICH Charisma Classic 44 Z=: Transhux® ZHS&HJ| & EHALS] Bluedlight 28 ZHI2l & S& A2 L 2 & FH.
assic INE=R=1=P xg [ MZ:A1,A2,A3,A3.5,A4, B1, B2, B3, C2 0= [ 2mm [
HE g3 2t @S 22517 0l Charlsma Cassc 4 JOIC S 0|2510 =Tgt M} ML ZBS HUBUITH 0128 BH0| 528 0[5 X0 L2 H%: 0A2 043, 0435 | 0 X 1 mm |
Charisma Classic2 Z S &8 SAId ES A0 010122 6t0I1E2IE SR LICH Microglass®ll). 2 HMISE E& 5 L XI0F a9l 2 5 AXGS M20| BXG HEHH 02010 IS YULICH XI2& X0 EHE CI0I0t2E AE, JHHI0IE B, Ea ©= j|E} mg}j\;; ol 5t O10l EAIE OIOIEH= A 20 = & ZEtotf, GAtS KAl AlE Z0t0fl Bt S 20 JASUICH
Ol ALSELICH 2 NS dX22 X2 2LF0 HESHH AHZELICH X es g2, 43%% ARSI HO O EHES HOIA F= 232 2= Z2A uﬂ0|AE§ THRSHH X4A6H ZO{0F SLICH LANA KHE FOI B AHES 2o UEE 22 S0 Mot 4230l US 5 ASLICH AHEXHs S| MZEALO 2HelstD X0 Ao F ol
-4 S, X250, RUS SCE AR, SHEX U= ZetAE, HIEZ IEOIL SE3 JI2(0: dl2kRA 2Ol Plasmacoat Instrument) £ At HYaxo2 R4S laioF &L
Charisma Classicg (BIS-GMA) DHEI A0 JIBtS £ JACH, 21l JIE2=2 24 61%)t ZHE &R0t USLICH = 21 JIFE2Z 60%It 2| & As AZELICH 7.38 LEQ Y SES 28 = = Al Charisma Classic S 0tRel 20 Zcla S & = ASLICH HE 0tRel HAol= Colot2E H
Zef0l) €Xte III= 0,005-10pum AHOI I LICH < Barium Aluminium Fluoride glass « OflH| S&He Z'ed = 5 = Sy & = = S AE0HAAIQ. FUS OtRel2t SEiles D2 &N CH0I0H2E AE0ILL =S JHHI0IE HE 0126t 249 208 25LICH oF
S " ’ U 1 OIAEIR Z S @oeial, oy St B(EE FAE J1)S ABSI0 &1, B U BuoR 2l 2232 BXGHIAR O ONS ol AS2OZ 0192]8 4 ASLILH MBS UE HalR 02 Bald HOE, B, [AD EE SAS IS E 018510 315
¢ Class -V QFEQ| =& £A=(GV.Blacke 22 JIZ=0ll 2/ H) « & =5 H& LI« X0t HEH DA (=, Diastema, XI10FS] A& 285H) « Q| 2. S8 clde g4 HE0 Hoto LeHHo2 IFE Yol et ASS SHSHEAIR. D US 4SS MEGHD AXAHA FEAL. ol Zolag Mes = AUSLICHL AGHAIE B2, Z2ld EHAIY A8 HE 2 018010 SE2ES 224 HOI2E(0l: Signum®HP Ct
AH0ILE XIF ZE0 O)6) =&HA K0S DF (Splinting) + RXIO] 4=« XD S, S8 AW +2| (HEE H2 AALD Z8) 3. &= THO! Charisma Classic S S B4 S9I0Il ME6tD| &, MEs O LIXE /M0 FAKHES 018010 BIEA NES 9H SEGOF BILICH olor=E, P SlMMENE Ne® + AsU
ESIpN - (Of1: Heraeus Kulzerl GLUMA® = EIHI). S =810l 20 2O 0t UK 22X HOIGHIAIS. Ao HEHE THst 20|= B0l 2oy K& o ) ) .
XI2=0fl o1 (1mm 0I5H) 8 AHOFE 0l = Z. Charisma Classic2] &2 5 0= 200l oA 2tE L2101 L2iX L0 s AL=26HX DHYAIL. BIEH oz 2HgX @E% o}“M Z228 =& XI(0: CHARISMA® Flow 2l &) S AF25Y N2 b HISS OHE 4 Qo MM mate - A0A HASE S AIZES 24 A AZ0IH 2 M2 5 SEL MR S4S 242 ZUE SRolhs & LI - 28 A2 2
JEE0IE £= Ot 0IE SE S0l TGO L2010 AL UAS A2 J"'EI._ Z2 0l MISS AH25HAl DAl Ot g ELItH 2 2 dx 22 0188 Z2, oY MBS ASESEAM0 et HE2st S HE2 SEEIAAIR ol Zel= 2 =528 Loote 22, S AN S&S X6t Iot0 0el A ZES LAIHNOZ NU L= A 222 dl
T = - = - o =X RS OE RS &6k olfoF & LICH « SHIE TloH| ?Ich MEE | B8t = ZEME ggstoz g™ L et
exg L o _ o _ 4 Charisma Ciassic 43 IHE% 9N (EI0) 2mm) SR8t = Fo/8 IO X0 ELOILL ASHO HEF ADISAID. =2 10F LOIL BOOl 0 g = no s o doidr BLIC SHS D97 Aol M8 NEKiA A EHE 140t =SB
0l HIE = 1] 42 )20 LF= S 32 W2 HSE RUE £ USLICH AMAH2 AR 420 e Z2EE MEAMZRH &S ABIH HAE 249 0|2 ©1 X Charisma Classic A& S0IA HEsID US SS0s HE MEX = 51L12 SFH OfA2 & 2 AUSLICH Ez ;ﬁ-rx:: . 2 20z g4 o g ot =4 .
= ASLICH : — _ | =
NIQAZJ'(I 5.Class VO 2 24S & HXF =59 BL0A DEst —',E—_%E% Hlétﬂ Q\él&‘l' 0= ZUS 2| oAM= IHE 242 S0 Charisma Classic ;iD}JA}mo\ ANBE £ QO A LE20 AFREHAAIR
LR HES NGHAAQ. NES ESRUS HESIAAIQ. II29 HES A= SA 2286 20 HIS2 N0 LHAAIQ, I8 &= om0 Ul MA(H T 1mm)S $Eot= 20| HLEHH, 0] [ 2206t 28 Charisma Cassic 4K 2 & Eof= H& JbS BLITEH 2
ot ol s4t Y & 2 dR0= SN SEE 22 SH6| AU SUOIAMS ASE 6. &8t QHT(Quartz-Halogen-Tungsten) Z =8| E£= dlctRA 2MO Translux® 2 22 LED 28 HHl L= ChE Blue-light ZHI(EICH IHE HARZEO0l Xl H= R0l SE2GHYAIR. 25°C (77°F) 0142l 2 0M 226K DHYAIR. R5 J[2H0] Zutst HEE ALSGHAl Ot AI2. J
POMAILR =22 EHNE TEGH| & S2cHA 0L ANHER CR2E 460 470nm, Z=2 1550 GOOmW/cm ) S9 ZE8EIIE ALE0t0! Ofel Zoil et Charisma Classic S &2 S(ZIU 2mm)22 S8l FH AL S 2EE DE AL 260 X B2t RS0(2tS SIGHA AR
=45 2EE 0 F&AIR. » Charisma Classic2| H &8t SES Molle = UALLZ =5 S8 HEUAM “C‘ﬁ)ﬂ DI=S&S0| §450, 0l B2 =5 LS SAHOAM EXHL, LEAIIHL £= MAHMME e ELICH 0l 2 A R JI2F8 L X HS ko AIRIXI/ZEO JIHE =9 AFEES ZESIY AL,
g oS Ed7 OHAAIR. « 2= AFBSH| B0l =22 &4 220/ A=Kl &lst EZXHOR Fotd= S84 A "OH CHGHO! stetd o2 HAs CoSLICH 2 Xt 2013-06
® I . . . materidly obsahujlice eugenol, pretoZe tieto mozu ovplyviiovat spravne vytvrdzovanie materidlu CHARISMA Diamond. e Pred prvym pouzitim vizualne skontrolujte, ¢i nie je Odtiene Charisma Classic: a doba vy ia materialu a hribky vrstiev pre vytvr alebo iné vy
CHARISMA C GSS|C Navod na pouz|t|e @ zrejmé nejaké poskodenie. Poskodené produkty sa nesmu pouzit. Kompozity sa majti pouzivat iba pri izbovej teplote. s modrym svetiom.
o Pouzitie Univerzélny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2 [ 20s [ 2 mm |
Popis vyrobku Pred umiestnenim gumenej blany vyberte prislusny odtiefi alebo kombinéciu odtiefiov z pomdcky na urGovanie odtiefiov materidlu Charisma Classic. To je doleZité, pretoze Nepriehladny: 0A2, 0A3, 0A3.5 [ 40s [ 1mm |

Charisma Classic je svetiom vytvrdzovany, réntgenologicky kontrastny mikrohybridny material (Microglass®ll). Je indikovany pre adhézne spajané rekonstrukcie vo farbe
zubov. Je vhodny pre anteriorne a posteriorne aplikacie.

Zlozenie

Charisma Classic je material na baze matrice BIS-GMA a obsahuije priblizne 61% objemového podielu piniva, so 60% obj
Castic 0,005-10 pm.  Sklo z fluoridu barnato-hlinitého e Predpolymerizované plnivo

Indikdcie

© Priame rekonstrukme triedy |-V pre dutiny v tvare pismena V (podia metddy G.V. Black) e Priame kompozitné glazry  Korekcie tvaru zubov (t.j. diastémy, vrodené defekty
zubov Fixovanie zubov povolenych vplyvom traumy alebo periodontélneho ochorenia ® Obnova primarnych zubov e Opravy porcelédnu, kompozitnych materidlov (v
kombindcii s nalezitym reparacnym systémom)

Kontraindikacie

Nanasanie na dentin v blizkosti zubnej drene (menej ako 1 mm). NepouZivajte v pripadoch znamej alergie na ktorékolvek zo zloZiek materialu Charisma Classic. PouZitie tohto
produktu je kontraindikované v pripade znamych alebo pravdepodobnych alergii na (met)akrylatové zliceniny.

VedIajsie uéinky

Tento vyrobok alebo niektora z jeho zloZiek mdze v ojedinelych pripadoch spdsobovat reakcie precitlivenosti. Ak existuje takéto podozrenie, informacie o zlozkach mozno
ziskat od vyrobcu.

Preventivne opatrenia:

o Zabréiite kontaktu s pokoZkou. Noste vhodné ochranné rukavice. V pripade kontaktu s pokozkou ju okamZite umyte velkym mnoZzstvom vody a mydlom. Pri kontakte s
pokozkou moZe sposobit senzibilizaciu. Zabréite kontaktu s ocami. V pripade kontaktu s ocami okam?Zite a dokladne oplachnite velkym mnoZstvom vody a vyhladajte oéného
lekara. » V pripade preparécif hibokych dutin v tesnej blizkosti drene alebo pri priamej drefiovej expozicii pred aplikovanim adhézneho materiélu zakryte zubovinu alebo expo-
nované miesto lokalne vlozkou s hydroxidom vapenatym obalenou skloionomérnym cementom. e V preparovanej dutine urcenej na rekonstrukciu ani v jej okoli nepouZivajte

podielu anor ) plniva a velkostou

zuby pri vysuseni vyrazne zmenia farbu. Ak sa o$etrovany povrch zuba nebude opracovavat diamantovym kamefiom, karbidovym brisnym néstavcom, vrtakom ani inym
abrazivnym nastrojom, pred viozenim nahrady treba povrch vycistit pemzou alebo lestiacou pastou neobsahujcou fluoridy. Pri Klinickej aplikacii, sekani a tvarovani mate-
ridlu sa odporica pouZit nelepivy plast, aplikatny néstroj s teflonovym povlakom alebo pozlateny aplikacny néstroj (ako napriklad Heraeus Kulzer Plasmacoat Instrument).
Na dosiahnutie idedlnych vysledkov pouZite gument blanu Ivory® (alebo podobnti), aby sa zabranilo kontamindcii vihkostou, krvou a slinami.

Pripravte dutinu podla vSeobecne akceptovanych pravidiel pre Klinickd aplikéciu kompozitnych materidlov. Potom dutinu vy€istite a vysuste.

Pred aplikaciou rekonstrukéného materidlu Charisma Classic do pripravenej dutiny je nutné predbezné oSetrenie zubnej Struktary adekvatnym sklovinovym/zubovinovym
adhéznym materidlom (napriklad GLUMA® Bondings od spolocnosti Heraeus Kulzer). Skontrolujte, ¢i v rohoch dutiny nezostal Ziadny prebytocny material. Po oSetreni
adhéznym materidlom zabraiite kontamindcii slinami alebo krvou. PouZitie tekutého kompozitného materidlu (napriklad CHARISMA® Flowables) umoziiuje vytvorit hladké
dno dutiny a ulahcuje adaptaciu vypliiového materialu. Pri pouZiti vrstvy tekutého materidlu ju naneste podia Specifikacii v prislusnych pokynoch na pouzitie a vytvrdzujte
samostatne.

Rekonstrukény material Charisma Classic nanasajte v tenkych vrstvach (max. 2 mm) a opatrne upravte podfa povrchu zuba alebo stien dutiny. V pripade velkej zmeny
sfarbenia podkladového zuba alebo rekonstruovaného povrchu moze byt potrebné najprv to odmaskovat pouZitim tenkej vrstvy jedného z odpordcanych nepriehladnych
zubovinovych odtiefiov Charisma Classic.

.V pripade velkych dutin triedy IV a rekonstrukcii prednych zubov je potrebné pouZit nepriehladny zubovinovy odtieri Charisma Classic (max. 1 mm) v najhlbsich vrstvach,
ktoré potom mozno v pripade potreby prekryt univerzalnymi odtieimi Charisma Classic a incizalnymi odtiefimi, aby sa zabrénilo nadbytocnej priesvitnosti a dosiahol idediny
esteticky vysledok.

Materidl Charisma Classic polymerizujte v tenkych vrstvéch (max. 2 mm) podia tabulky nizSie pouZitim prijatelného QHT (kremen-halogén-wolfram) alebo LED diédového
vytvrdzovacieho svetla, ako je napriklad vytvrdzovacie svetlo Heraeus Kulzer Translux® alebo akykolvek iny zdroj modrého svetla (vinova dizka 460-470 nm, intenzita
svetla 1550-600 mW/cm?). Pocas polymerizacie sa na povrchu tvori inhibovana vrstva, ktorej sa pocas vystavbovej féazy rekonstrukcie nedotykaite, nekontaminuite ju ani
ju neodstranujte. SI0Zi ako chemicky spoj pre akékolvek nasledné kompozitné vrstvy, ktoré sa pridaju.

W

o B

o

Uvedené (daje st spravne podia nasich najlepsich znalosti a sti zaloZené na vysledkoch internych testov.
Poznamka: Vytvrdzovacie svetld sa mozu velmi liit intenzitou a spektrom emitovaného svetla. Pouzivatel by mal pred pouZitim u pacienta overit neklinicky u vyrobcu
osvetlovacej jednotky jej Ucinnost.

Po dokonceni findnej vystavby a polymerizacie sa material Charisma Classic moze okamzne povrchovo opracovavat a lestit. Na hrubé povrchové opracovanie pouZite
diamantové brdsne nastavce. Na jemné povrchové opracovanie a ie s naj C é kamene s jemnym zrnom a viacnasobne ryhované karbidové briisne
néstavce. Proximalne povrchy mozno povrchovo opracovévat abrazivnymi prizkami. Findine vyleStenie do vysokého lesku mozno dosiahnut pruznymi lestiacimi bodmi zo
silikénovej gumy, leStiacimi kalichmi, koti¢mi alebo podobnymi néstrojmi. LeStiace pasty na kompozitné materidly (napriklad vyluéne extraorélne Signum® HP diamond)
mozno v pripade potreby aplikovat lestiacimi kefkami a malymi lestiacimi koticmi.

Pokyny

 Doby vytvrdzovania svetiom uvedené vy$Sie predstavujii minimélne odporicané doby a nemali by sa skracovat, aby sa dosiahla optiméina kvalita rekonstrukcie a optimaine
fyzikélne viastnosti materidlu. e Pri vytvarani velkych rekonstrukcii alebo rekonstrukcif, ktorych vykonanie vyZzaduje dihti dobu, treba docasne vypndit stropné prevadzkové
osvetlenie alebo ho nasmerovat mimo pracovnej oblasti, aby sa zabranilo predéasnému vytvrdeniu kompozitu.  Po aplikovani materidlu z injekénej striekacky uvolnite
vndtorny tlak odskrutkovanim piesta o Stvrt otacky, aby sa zabrénilo odpadu. ® Po kazdom pouZiti zatvorte uzaver injekénej striekacky.

Specialne odportéanie

Urené na pouzitie iba zubnymi lekarmi a na stanoveny Gcel.

Uchovéavanie

Uchovavajte mimo priameho sinecného svetla. Uchovavajte pri teplote neprevysujlcej 25 °C (77 °F). NepouZivajte materiél po datume exspiracie. Vo vSetkej koreSpondencii
tykajlicej sa tohto produktu uvadzajte Cislo $arze a datum pouZzitelnosti.

Datum pouzitelnosti & a Cislo SarZe [tor : Pozrite si pozndmku na injekénej striekacke/baleni.

~

Datum revizie: 2013-06

CHARISMA® CIGSSiC WHcTpyKumm 3a ynotpeba

OnucaHue Ha NPoAyKTa

Charisma Classic e CBETNMHHONONMMEPWU3NPALL, PEHTTEHOKOHTPACTEH MUKPOXMOPUAEH KomnoauT (Microglass® ll). Mpenopbysa ce 3a afxe3nBHO 6OHAMPAHN pecTaspaLyun
B €CTECTBEHWA LIBAT Ha 3b6a. M0X0ASLL, 32 @HTEPUOPHO U MOCTEPUOPHO MPUNOXKEHME.

CueTas

Charisma Classic e 6a3upaH Ha matpuua BIS-GMA n cbabpxa npubnuanutento 61 /TernosHu / % n 60 /06eMHW/% HEOpraHUYeH MbAHUTEN , U NPAKTUYECKU pasMepy Ha
yactuunTe Ha mbaruTens 0.005—-10pm. e b; CTBKII0 @ 1] TENHO NONNMEPU3NPAH MbIHUTEN

Mokasanuns

e JlnpeKTHu pecTaBpauuu Ha |-V knac kasuTeTu (cbrnacHo k. B. bnak) e iupekTHu komno3utHu hacetin © Kopekuus Ha (hopmara Ha 3b6uTe (Hanp. Anactema, BpoAeHu
netekTn Ha 3b0uUTe, 1 Ap.) ® LLnHupaHe Ha pa3xnabeHn OT TpaBMa WM NapofoHT03a 3b0M © Bb3cTaHOBABaHE HA MieYHM 316K © MonpaBka Ha nopLenaH, KoMno3uT
(B KOMOMHALWS C NOAXOAALLA CUCTEMA 3 NONPaBKa)

MpoTuBonoka3axus

MpunoxeHne BbpXy AeHTMH 61130 A0 Mynnata (no-manko o1 1mm). [la He ce u3nosn3sa, ako e U3BECTHA aneprina KbM HAKOA 0T CbeTaskuTe Ha Charisma Classic. V3nons-
BaHETO Ha TO31 NPOAYKT e NPOTUBOMOKA3HO B CAly4a, Ye Ca U3BECTHM U MMa NOAO3PEHNS 33 aNepriv CpelLly (MeT)akpunaTHU CheAUHEHNS.

Hexenanu peakumm

To3v NPOAYKT WIW efHa OT HEroBUTE CbCTaBKN MoraT B
MOXe A 6bjie noflyyeHa oT NPou3BOAUTENS.
Mpepna3uu mepku:

 [la ce n36srea KOHTAKT C KoXara. [lpenopbysa ce U3noa3BaHeTo Ha NOAXOAALLM NPeANasHu PbKasuLy. B cnyyail Ha KOHTAKT C Koxara, BeHara 3muiTe 061Ho ¢ BoAa 1
canyH. Moxe a Npu4nHN CeHCMBMNN3aLMs Npu KOHTAKT C KoxkaTa. 36siraiiTe KOHTAKT ¢ 04uTe. B cnyyail Ha KOHTAKT C TsX BeAHara u3M1inTe 06UHO C roNisMo KONU4ecTso
BOAA 11 Ce KOHCYNTMpaitTe ¢ ochTanmoror. © Mpu npenapauum Ha Ab6OKV KaBUTETH B 6AIM30CT A0 NyNnata n AMPEKTHA eKCno3nuLns Ha nynnara, NOKpUiTe AEHTUHA uin

anyM1HINEBO chnyop

T anepruyHn peakummn. I'Ipu CbMHEHWe 3a TakuBa, I/IHCDOpMaLlMﬂ 3a CbCTaBKUTE

p cyyav aa np

BU3yanHo 3a AethekTu. [leheKTHM NPoAyKTW He TpsiGBaA Aa ce u3non3sar. Komnoautute Tpabaa Aa ce U3non3sar camo npu cTaiHa Temneparypa.

Mpunoxenne

136epeTe noaxopswa pasupeTka uan KOMGUHALMA OT pasLBETKI OT HapbyHUKa C pasuBeTku Ha Charisma Classic npeagu noctasaHeTo Ha Kodepaama. ToBa e BaXHO,

Thit KaTo 3bOUTE NMPOMEHST 3HAUNTESTHO LIBETA CH CTIEJ, U3CbXBaHE. AKO MOBbPXHOCTTA HA TPETUPAHMS 3b6 He MOXe /A ce 06paboTy ¢ AMamMaHTeH U kapGuieH 6opep,

GopmaLLHa U Apyr aGpasuBeH MHCTPYMEHT, MOBbPXHOCTTA TPsIGBA Aa Ce MOYMCTY C HEChAbPXKALLA Nem3a i (yopuz nacTa npeay NocTaBAHETo Ha pecTaBpaLusTa.
ce HETO Ha + nacTmMacos, ¢ TEpNIOHOBO UK 3N1aTHO NOKPUTUE MHCTPYMEHT (KaTo Hanpumep Heraeus Kulzer Plasmacoat) nHCTpyMeHT npu

KIVHIYHO NOCTaBSHE, CKYNNTUPaHe 1 0(hopMsHe Ha MaTepuana.

1. 3a Hait-no6pu pe3ynTaTy, uanonssarte lvory® kodepaam (M nofoGeH) 3a KOHTPOMPaHE Ha 3aMbPCABAHETO C BA1ara, KPbB 1 CIIIOHKA.

loAroTBeTE KABUTETA CINIACHO O6LLONPUETUTE NPaBIANA 33 KMHUYHA anaMKaLVs Ha KOMNO3uT. Cnej ToBa NOYMCTETe U NOJCYLIETE KaBUTeTa.

Mpean HaHacsHe Ha pecTaspaunoHHus matepuan Charisma Classic B KasuTeTHaTa npenapauns, npeasaputenHara 06pa6oTka Ha CTpyKTypata Ha 3b6a ¢ NOAXOAsLY,

afixe3nB 3a eMaiif/AeHTHH e 3aabmxuTenta (Hanp. GLUMA® Bondings Ha Heraeus Kulzer). YBepeTe ce, Ye B bruTe Ha KaBUTETa He € 0CTaHAN0 U3NNLIHO KONMYECTBO OT

matepuana. U36sreaiiTe 3aMmbpcsiBaHe ChC CIIOHKA U KpbB Cef 06paboTkara ¢ afxesnsa. /13non3saHeTo Ha TeyeH komnosuTeH matepuan (Hanp. CHARISMA® Flowables)

n03BONIAIBA A CE W3rPajV rMajKo AbHO Ha KaBUTETA U YNECHsBA afianTaunsTa Ha MbAHEXHUA MaTepuan. Korato ce U3nonssa Coil 0T Te4nuB Matepuarn, a ce HaHece

CBbITIACHO CrieumduKaLuiTe B MHCTPYKLMUTE 3a yrioTpe6a i nonvuMepuanpanTe OT/ENHO.

Hanecere pectapaumonHus marepuan Charisma Classic Ha TbHKM C/I0EBE (MakCUMYM 2 mm) v afanTupaiTe BHUMATENHO KbM MOBLPXHOCTTA HA 3b0a WM CTEHUTE Ha

KaBuTeTa. B cnyyait Ha cunHo 0GesLBeTsIBaHe Ha MOANOXKHMA 3b0 WM PeCTaBpUpaHara NoBbPXHOCT, MOXE Aa Ce HanoXy TOBA fia Ce 3amMackupa kato MbpBo Ce HaHece

THHBK C/I0IA OT HAKOS OT NPenopbyaH1Te HENPO3payHy AEHTUHOBM pa3LseTku Charisma Classic.

w N

b

Pasugetku Charisma Classic: MpenopbyuTento Bpeme 3a NMOAUMEpU3auns U MakcuManwa aeGenuHa Ha crioeseTe 3a NONMMEPU3NPALLM YCTPOICTBA
Translux® unu ppyru YCTPOh Ha CUHS CBET/IMHA.

[ YnmBepcanku: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2 [ 20 cex [
| Henpospautm: 0A2, 0A3, 0A3.5 [ 40 cex [
TocoyeHuTe aHHK 0TPa3ABaT MAKCUMATHUTE Hl NO3HAHWS U Ca 6a3VPaHK HA BLTPELLHM TECTOBY PE3yNTaTy.

3abenexka: BbamoxH ca ronemn pasnnku B MHTEH3UTETA W KanauuTeTa Ha N3NbYBaHUS CNEKTbP Ha NonvMMepuanpaLyyte namnu. Motpe6utensT Tps6aa 4a ce CBbpXe
C MPOM3BOANTENS HA YCTPOVCTBOTO U /1A NOTBBPAN EDEKTUBHOCTTA MY 3BLHKNMHINYHO, NPEAY /1A 0 3M0/I3BA HA NALMEHT.

7. Cnep 3aBbpLUBaHE HA OKOHYATENHOTO M3rpaxaaHe v nonumepuaaums, Charisma Classic Moxe Heza6aBHO fja 6bae U3rnageH 1 noaupan. 3a rpy6o usrnaxaaxe, u3nons-
BaiiTe MamaHTeHn 6opepu. GUHOTO 3arnaxaatHe 1 0hopMsHe Ce NoCTUra Hail-fo6pe ¢ APeGHO3bPHECTM AnaMaHTEHM 1 MHOrOHape3Hy kap6uaHu G6opepy. Mpokcuman-
HWUTE NOBBLPXHOCTYM MoraT a 6bAaT 3arnajieH ¢ abpasnBHy NeHTI. KayecTBeHa (hvHaiHa NoAMPOBKa MOXe Aa Gbje NOCTUrHaTa C MbBKaBM NOAUPALLY HAKpaHULW OT
CUMKOHOBA ryMa, YallKku, AUCKOBE MW NOA06HM. KOMMO3UTHM nonmpaluy nacty (Hanp. Signum® HP diamond camo 3a eKcTpaopanHo npunoxenuel) Morat fa Gbaat
NPUNOXKEHI C NOAMPALLM YETKIA 1 MKV NOANPALLY MCKOBE, N0 XKenaHue.

WHeTpyKumm

© [loco4eHmTe No-rope Nepuozy 3a CBETIMHHO NC ca ] npenop? V He TpsiGBa /A CE HaMansIBaT, 3a 1a MOXE /1a NOCTUTHe ONTUMAITHO KaYecTBo Ha

pecTaBpaLyiaTa v h3M4ECKUTE CBOICTBA Ha MaTepuana. ® Py 3rpaXjaHe Ha roflemy pecTaBpaLyi, KOUTo 3NCKBAT MHOTO BPeMe, ropHaTa paboTHa CBET/IHA TPGBA BpEMEHHO

[1a Ce U3KITK04M UNW /1A CE HAcouV BCTPAHIW OT paGoTHaTa 061acT, 3a A ce NPeoTBpaTX Npex/eBpeMeHHa NonMepy3aLIvs Ha KOMMo3uTa. © 3a 1a M3GerHeTe 3aryou, cnef HaHacsiHe

Ha MaTepuana ChC WNpULA HamaneTe BLTPELLHOTO HaNAraHe, Kato 3aBbPTUTE MAYHXepa Ha YETBLPT 060poT. © MocTaBsAlTe OTHOBO Kanaukara Ha LUNPHLA CRIef, BCsika ynoTpeda.

2 mm |
1 mm |

o

. 3a ja ce u3berxe npekaneHa Npo3payHoCT 1 Jia Ce NOCTUTHE ONTUMAIEH ECTETUYEH PE3YNTaT Npy ronemu knac IV KaBUTETU 1 PEKOHCTPYKLUS HA aHTEPUOPHI 3b6Y
€ Heo6XoaMMo Ja ce M3Mo3Ba Hempo3payHa AeHTMHoBa pasuBeTka Charisma Classic (Makcumym 1mm) B Hail-gbnGoKUTe CNIOEBE, KOUTO Ce ToBa MoraT Aa 6baat
TOKPUTY C YHUBEPCANHY PpaaLiBeTky Charisma Classic 1 pasuBeTki 3a pesLiu, ako e Heo6XoAMMO.

Monumepuanpaiite Charisma Classic Ha ThHKM CIoeBe (MaKCUMym 2 mm) CbriacHo Tabnuuiara no-#ony, karo usnonasare npuemnusa QHT (Ksapu-xanoreH-TyHreTe) um LED nonm-
Mepu3npaLLia namma, KaTto HanpyuMep noaMMepu3npaLLo yeTpoicTso Heraeus Kulzer Translux® light unu Apyro yCTPOIRCTBO CbC CHHS CBETNHA (b/DKWHA HA BbAHATA OT 460—470nm;

o

Jla ce 3n0n3Ba Camo OT NeKkapy Mo IeHTaNHA MeAVLVHA 1 CaMo N0 NpeJHa3HaueHue.

CbXxpaHeHue

Jla He ce uanara Ha npsika CTbHYeBa CBETAWHA. [a He Ce CbxpaHsiBa npu Temnepatypa Hag 25 °C (77 °F). [la He ce u3nonasa creg uaTyaHe cpoka Ha rogHocT. Mons,
nocoyBaliTe NapTUAHMS HOMEP 1 CPOKA Ha FOHOCT BbB BCSIKAKBA KOPECTIOH/EHLS, CBbP3aHa C MPOAYKTA.

EKCNo3NLMATA IOKNHO C NOAMOXKA OT KaLmeB XMAPOKCUA, C rac-MoHOMEPEH LIMEHT NPeav a HaHeceTe aaxeansa. © [la He ce U3Non3Bar eyreHoN-ChAbpXally mare- CBETMHeEH KanauuTeT 1550—600 mW/cm?). Mo Bpeme Ha nonMMepu3aLysTa Ha NoBbPXHOCTTA Ce 06pasyBa UHXMGMALLL CAIOi, KOIATO He TPSAG6BA /12 Ce IOKOCBA, 3aMbpCsiBa Wi CpOK Ha roHOCT & ¥ HoMep Ha napTuaa o1: Bux 060: TO BbPXY CNf Ta/onakoBKara.
pyanu BbB WK OKONO NOATOTBSHIS KABUTET, Thil KATO MOraT Jia onpeyar Ha npasuiHata Ha Charisma Classic. ® lpeav nbpBo 13non3saxe Aa ce nposepn 0TCTPaHABA M0 BpeMe Ha (hasara Ha uar| Ha p pauusTa. Toil CIyXKN 32 XMMUYECKO CBB. Ha BCUYKN KOMMO3WTHM CIOEBE, KOUTO Ce A06aBsT. Bepcus: 2013-06
® I . ) ymeertsemendiga kaetud lidroksiidi lta|d|sega « Arge kasutage restaureeritava kawteedl preparatsiooni sees ega imber eugenooli sisaldavaid materjale, varvi id: i 0 i ja poliimeri: i voi muude sinise mak-

c HARISMA c ass |c Kasutusjuhend @ kuna need vdivad negatiivselt mdjutada Charisma Classicu ko ist. ® Enne Jset et tootel poleks kahjustusi. Kahjustatud tooteid ei tohi () kihi

Toote Kirield kasutada. Komposiite tohib kasutada vaid toatemperatuuril. [ Universal (universaaine): A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2 [ 20s [ 2mm I
oote kirjeldus I o

Charisma Classic on rontger ikrohtibriid it (Microglass® Il). Toode on ndidustatud kasutamiseks koos adhesiivse sidusainega hambavarvi Aplltseerlmlr!el . . . . o P, . . . . . l Opaque ( 0A2, OA3, 0A3.5 l 405 l 1 mm l

I ioonide Toode sobib kast esi- ja tiidiste valmistamiseks. Enne kummitokise paigaldamist valige Charisma Classicu varvivotmelt sobiv vérv voi vérvide kombinatsioon. See on oluling, kuna hambad muudavad kuivatamisel oluliselt Andmed on meie parimate teadmiste kohaselt diged ning need pohinevad siseuuringutel saadud tulemustel.

Koosti vdrvitooni. Kui hamba pinda ei ole plaanis toddelda teemantpuuri, karbudpuun v0| muu abrasiivse instrumendiga, tuleb pmda enne restauratsiooni paigaldamist puhastada Markus. Ko i ja vélj valguse spekter vivad vdga suurel madral kdikuda. Kasutaja peaks enne valguse patsiendil kasutamist votma
oostis isel d K

Charisma Classic pohineb BIS-GMA vaigul ja sisaldab umbes 61% téiteosakesi mahu jérgi, millest 60% anorgaanilisi taiteosakesi mahu jérgi ja osakeste suurus on 0,005-10
pm. ¢ Baarium-alumiiniumfluoriidklaas e Eelpolimeriseeritud téiteosakesed

Néidustused

o |-V Klassi k de direktsed r joonid (vastavalt G. V. Blackile) e Direktsed komposutlamlnaamd Hammaste korrigeerimine (nt diasteemid, kaasasiindinud
hammaste defektid jne) ® Trauma v6i peridontaalse haiguse tttu liikuvate | of restauratsioon e Portselantéidiste, komposiittdidiste
parandamine (koos vastava parandussiisteemiga)

Vastunéidustused R
o Kandmine pulbi I&hedal paiknevale dentiinile (alla 1 mm). Arge kasutage Charisma Classicut (ikskdik missuguse koostisosa suhtes teadaoleva allergia korral. (Met)
akriilaatiihendite teadaoleva allergia voi allergia kahtluse korral on toote kasutamine vastundidustatud.

Kérvaltoimed

See toode voi mdni selle komponentidest vib mdnel juhul pdhj
Ettevaatusabindud:

o Vialtige kokkupuudet nahaga. Kandke sobivaid kaitsekindaid. Nahaga kokkupuute korral peske kohta viivitamatult rohke vee ja seebiga. Nahaga kokkupuutel vdib phjus-
tada dlitundlikkuse teket. Véltige kokkupuudet silmadega. Silmadega kokkupuute korral peske silmi viivitamatult ja péhjalikult rohke veega ja votke Ghendust silmaarstiga.

Gilitundlik ioone. Kahtluse korral saab tootjalt teavet toote koostisainete kohta.

pimsi voi fluoriidivaba viimistluspastaga. Materjali Kliiniliseks paic
kullatud paigaldusinstrumenti (nditeks Heraeus Kulzerl plasmakattega instrument).
1. saavl i verest ja siiljest tuleneva saastatuse vahendamiseks Ivory® kummitdkist (voi samalaadset).

Prepareerige kaviteet vastavalt komposiidi kliinilise aplitseerimise ildistele véljakujunenud eeskirjadele. Seejérel puhastage ja kuivatage kaviteet.

Enne Charisma Classic restaur jali kaviteeti ist on ik hambastruktuuri eeltéodelda sobiva emaili-/dentiini adhesiiviga (nt GLUMA® Bondingud
ettevottelt Heraeus Kulzer). Veenduge, et kaviteedi nurkadesse ei ja4 liigselt sidusainet. Parast adhesiiviga todtlemist valtige saastumist siilje v6i verega. Voolava kompo-
siitmaterjali (nt CHARISMA® Flowables) kasutamine vdimaldab sileda kaviteedipohja loomist ja hd ) taitematerjali sobitamist. Voolava materjali kasutamisel jargige
vastava toote kasutusjuhendis kirjeldatud reegleid ja valguskdvastage see materjal enne komposiitkihi paigaldust.

. Aplitseerige Charisma Classic restauratii jali of kihtidena 2 mm) ja sobitage ettevaatlikult hamba pinna vdi kaviteedi seintega. Hamba vGi
restaureeritava pinna olulise varvimuutuse korral vdib olla vajalik selle maskeerimine. Selleks kasutage Shukest kihti iihest Charisma Classicu opaakdentiini varvidest.
Suurte IV Klassi kaviteetide ja esihammaste rekonstrueerimise puhul ulemaarase poollablpalstvuse véltimiseks ja ideaalse esteetilise tulemuse saavutamiseks on vajalik
kasutada sugavalmates kihtides Charisma Classicu varvi 1 mm), mille saab seejérel vajadusel katta universaalsete Charisma Classicu
varvitoonidega voi esihammaste varvitoonidega.

Poliimeriseerige Charisma Classic vastavalt allolevale tabelile hukeste kihtidena 2 mm), sobivat QHT- (Quartz-Halogen-Tungsten — kvarts-
halogeen-volfram) voi valgusdiood- polumerlsatsloonl lampi nagu Heraeus Kulzeri Translux® poliimerisatsioonilamp vdi mis tahes muu sinist valgust (lainepikkus max
460-470 nm; valgusvljund 1550-600 mW/cm?) véljastavat seadet Polumerlseerlmlse ajal tekib pinnale inhibeeritud kiht, mida ei tohi restauratsiooni ettevalmistusfaasi

ja vormimiseks on mit plastist, Voi
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{ihendust valgusti tootjaga ja testima valguse tohusust mittekliiniliselt.
7. Pérast I6pliku ettevalmistuse ja poliimeriseerimise Iopetamist vmb Charisma Classicut kohe viimistleda ja lihvida. Esmaseks viimistluseks kasutage teemantpuure. Peen-
viimistluseks ja vormimiseks sobivad kdige paremini peer ivid ja mitmesc ised karbiidpuurid. Proksi id pindu voib viimi abr

ribadega. Lopliku peenviimi saab silikoc poleerimisteravike, -koonuste, -ketaste v6i muu sarnasega. Komposiidi viimistluspastasid (nt
ainult suuvaline Signum® HP diamond) saab soovi korral aplitseerida poleerimisharjade ja véikeste poleerketastega.

Juhlsed

o[ itud ajad on minii d soovi ajad ja neid ei tohlks restauratsiooni optimaalse kvaliteedi ja materjali optimaalsete fiilisikaliste oma-

duste tagamiseks vahendada © Suurte voi pikka aega ndudvate onide tuleks pea kohal asetsev valgusti ajutiselt valja liilitada voi toGpiirkonnast
eemale suunata, et valtida komposiidi enneaegset kdvastumist. e Raiskamise valtimiseks leevendage pérast materjali siistlast aplitseerimist sisemine pinge, keerates kolbi
veerandi pdorde vdrra lahti. e Sulgege siistal parast iga kasutuskorda korgiga.

Spetsiaalne nduanne

Kasutamiseks ainult hambaarstidele ja ainult ndidustatud eesmérgil.

Séilitamine R .

Hoidke eemal otsesest pdikesevalgusest. Arge hoiustage temperatuuril iile 25°C (77°F). Arge kasutage materjali parast aegumiskuupdeva moddumist. Palun lisage igasse
toote kohta kéivasse kirja partiinumber ja aegumiskuupéev.

 Siigavate, pulbile Idhedal voi otseselt pulbiga kavif prep. ioonide korral katke dentiin vi paljastuskoht enne adhesiivi aplitseerimist lokaalselt ajal puudutada ida ega See toimib 1a jargnevalt li komposiidikihtidega. Aegumiskuupéev & ja partiinumber o7l Vt mérget siistlal/pakendil. Kuup@evaga: 2013-06
® I . N mernim cementom, preden nanesete adheziv. ¢ V kaviteti, ki jo Zelite obnoviti, ali okrog nje ne uporabljajte materialov, ki vsebujejo evgenol, saj lahko ti negativno vplivajo Priporoceni odtenki Classic: prip i Gasi za strjevanje materiala in najvecja debelina plasti za luci za strjevanje Translux® ali druge luci za

C HARISMA C ass |c Navodila za uporabo @ na ustrezno strjevanje kompqzita Charisma Classic. ® Pred prvo uporabo vizualno preglejte, ali izdelek ni poSkodovan. Ne uporabljajte poSkodovanih izdelkov. Kompozite je strjevanje z modro
B potrebno shranjevati na sobni temperaturi. [ Univerzalna: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2 | 20s | 2mm |
Opis izdelka Uporaba [ Neprosojna: 0A2, 0A3, 0A3.5 [ 40s [ 1 mm |

Charisma Classic je radioopacni mikrohibridnikompozit (Microglass®ll), ki se strjuje s svetlobo. Indiciran je za adhezijske restavracije zob v inter- in trans-kaninem sektorju.
Z njim lahko dosezemo barvne odtenke, ki so enaki odtenkom naravnih zob.

Sestava

Charisma Classic je izdelan iz organske smolaste matrice na osnovi BIS-GMA in vsebuije priblizno 61% volumskega deleza polnil, od tega je 60% volumskega deleza anor-
ganskih polnil, ki imajo delce velike od 0,005 do10 pm. e Barij-aluminij-fluoridno steklo e Pred-polimerizirana polnila.

Indikacije

o Direktne restavracije razreda |-V (poG.V. Black-u) e Indirektne kompozitne luske ® Popravilo in obnova oblike zob (npr. di razvojne j
razmajanih zob zaradi poskodb ali napredovanja parodontalne bolezni  Popravila mlecnih zob e Popravila porcelana, kompozitov (v kombinaciji z
popravljanja)

Kontraindikacije

Nanos na dentin v blizini pulpe (debelina dentina je tanj$a od 1mm). Ne uporabljajte, ¢e so znane alergije na katero koli sestavino kompozita Charisma Classic. Uporaba tega
izdelka je kontraindicirana pri znani alergiji na (met)akrilatne spojine ali pri sumu nanjo.

Nezeleni uéinki

Ta izdelek ali katera od njegovih sestavin lahko v nekaterih primerih povzrocijo preobcutljivostne reakcije. V primeru suma na preobcutljivostne reakcije se o sestavinah
posvetujte s proizvajalcem.

Previdnostni ukrepi:

o Preprecite stik s koZo. Nosite ustrezne zascitne rokavice. Ob stiku s kozo, kozo nemudoma sperite z obilico vode in milom. Pri stiku s koZo lahko povzroci preobcutljivostne
reakcije. Preprecite stik z o¢mi. Ob stiku z o€mi oci nemudoma temeljito sperite z obilico vode ter obiCite oftalmologa. ® V primeru globokih preparacij v blizini zobne pulpe
ali v primeru neposredne izpostavljenosti pulpe lokalno prekrijte zobovino oz. to izpostavljenost s podlogo na osnovi kalcijevega hidroksida, nato prekrijte s steklasto-iono-

itn.) o Ucwrs

Preden namestite koferdam, izberite ustrezen odtenek ali kombinacijo odtenkov v vodicu po odtenkih Charisma Classic. To je pomembno zato, ker zobje po jedkanju in suSenju
mocno spremenijo barvo. Ce povrsine zob ne boste obdelovali z diamantnim kamnom, karbidnim polirnikom, svedrom ali drugimi abrazivnimi instrument, je treba povrsino
pred samim restavriranjem o€istiti s plovcem ali s polirno pasto, ki ne vsebuje fluoridov. Za Klini¢no uporabo in oblikovanje materiala je priporo€ljiv pripomocek iz nelepljive
plastike, prekrit s teflonom ali pozlato (kot je pripomocek Heraeus Kulzer Plasmacoat).

1. Za najbolj$e rezultate uporabite koferdam Ivory® (ali podobno) za nadzorovanje kontaminacije z vlago, krvjo in slino.

Preparacijo pripravite skladno s splo$no uveljavijenimi pravili glede klini¢ne uporabe kompozitov. Nato preparacijo oéistite in osusite.

Pred uporabo restavracijskega materiala Charisma Classic v preparaciji je obvezna predhodna obdelava zobne strukture z ustreznim adhezivom za sklenino/zobovino
(npr. GLUMA® Bondings podjetja Heraeus Kulzer). V kotickih preparacue ne sme biti ostankov. Ko ste nanesli adheziv, se izogibajte kontaminaciji s slino in krvjo. Uporaba
tekocega kompozitnega materiala (npr. CHARISMA® Flowables) omogoca gladko dno preparacije in olajsa prilagoditev trdega kompozitnega materiala. Ce uporabljate plast
tekoCega materiala, ga nanesite skladno z specifikacijami v ustreznih navodilih za uporabo in ga s svetlobo strjujte loceno.

Restavracijski material Charisma Classic nana$ajte v tankih plasteh (najve¢ 2 mm) in ga previdno prilagodite zobni strukturi ali stenam preparacije. V primeru mocnej$ega
razbarvanja spodaj leZeCega zoba ali povrsine, ki jo popravljate, bo to morda potrebno najprej maskirati s tanko plastjo enega od priporocenih neprosojnih odtenkov
zobovine Charisma Classic (Opaque Dentin).

Da se izognete ezmerni prosojnosti in doseZete najboljSe estetske rezultate pri velikih preparacijah razreda IV in rekonstrukciji sprednjih zob, je treba neprosojni odtenek
zobovine Charisma Classic (najve¢ 1 mm) uporabiti v najglobljih plasteh, ki jih lahko nato zakrijete z univerzalnimi odtenki Charisma Classic in incizalnimi odtenki, Ce je to
potrebno.

Kompozit Charisma Classic strjujte s svetiobo v tankih plasteh (najve¢ 2 mm) glede na spodnjo tabelo, pri tem pa uporabljajte ustrezno polimerizacijsko u¢ QHT (Quartz-
-Halogen-Tungsten) ali LED za strjevanje, kot je npr. lu¢ za strjevanje s svetlobo Heraeus Kulzer Translux® ali katera koli druga lu¢ z modro svetlobo (najvecja valovna
dolzina 460-470 nm; oddajanje svetlobe 1550-600 mW/cm?). Med strjevanjem s svetlobo se na povrsini naredi plast, ki se je ne smete dotikati, je ne smete kontaminirati
ali odstraniti med fazo izdelovanja restavracije. Ta povrsina sluzi kot kemicna povezava za naslednje plasti kompozitov, ki jih dodajate.
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Predstavljeni podatki so pravilni na podlagi naega najboljSega znanja in temeljijo na rezultatih internih testov.
Opomba: Luci za strievanje imajo zelo raznolike jakosti in oddajanje spektralne moci. Uporabnik naj pri proizvajalcu svetiobne enote najprej preveri u¢inkovitost nekliniéno,
preden pripomocek uporabi na bolniku.

7. Ko sta izdelava in svetlobno strjevanje zakljucena, lahko kompozit Charisma Classic takoj dokoncno obdelate in spolirate. Za grobo zakljucno obdelavo uporabite diamantne
polirnike. Fino obdelavo in oblikovanje najbolje zakljucite z drobnozrnatimi diamantnimi kamni in narebrenimi karbidnimi polirniki. Proksimalne povrsine lahko dokon¢no
obdelate z abrazivnimi trakovi. Visok koncni sijaj lahko doseZete s fleksibilnimi silikonskimi polirnimi konicami, ¢asicami, diski ali podobnim. Polirne paste za kompozite

(npr. Signum® HP diamond samo ekstraoralno) lahko po Zelji s polirnimi 8¢ iin i polirnimi koluti.

Navodila

 Zgoraj navedeni ¢asi strjevanja s svetlobo so najkrajsi priporoeni Casi in jih ne smete skrajsati, da bi dosegli optimalno kakovost zalivke in fizikalne lastnosti materiala.
o Pri izdelavi velikih popravil ali takih, ki jo dalj Casa za ¢anje, zacasno izklopite glavno Iu¢ ali jo obrnite pro¢ od delovnega obmocja, da preprecite predcasno
svetlobno strievanje kompozita.  Da se izognete odpadkom pri nanasanju materiala s pomocjo brizge, sprostite notranji pritisk tako, da odvijete bat za Cetrt obrata. ® Po
vsaki uporabi zaprite pokrovcek brizge.

Poseben nasvet

Uporaba je dovoljena le zobozdravnikom in za predvidene namene.

Shranjevanje

Ne shranjujte na neposredni son¢ni svetlobi. Ne shranjujte pri temperaturah nad 25°C (77°F). Ne up
0 izdelku navedite serijsko Stevilko in datum poteka roka uporabe.

Rok uporabe & in serijska Stevilka [<1l: Glejte brizgo/pakiranje.

materialov s p rokom uporabe. Pri vsaki korespondenci

Datum: 2013-06




